LEISTUNGSERKLARUNG

Kennnr. 12620-2015-1-A
gem4&f Anhang [l der Verordnung (EU) Nr. 3052011
{Bauprodukte-Verordnung)
flr die durch Aufbereitung natiirlicher, recyclierter und industiell hergesteliter Materialien im Werk Obereggendorf
gewonnenen Produkie

Kenncodes der Produkttypen:

01-12620-2015-1-A

02-12620-2015-1-A

03-12620-2015-1-A

04-12620-2015-1-A

05-12620-2015-1-A

06-12620-2015-1-A

07-12620-2015-1-A

08-12620-2015-1-A

09-12620-2015-1-A

10-12620-2015-1-A

11-12620-2015-1-A

Kennzeichnung: Sortennummern zur ldentifikation des Bauprodukts geméan Artikel 11 Absatz 4:
01-12620-2015-1-A: RK 0/4 07-12620-2015-1-A: RK 0/16
02-12620-2015-1-A: RK 4/8 08-12620-2015-1-A; KK 0/2
03-12620-2015-1-A: RK 8/16 08-12620-2015-1-A: KK 2/4
04-12620-2015-1-A: RK 4/16 10-12620-2015-1-A: KK 4/8
05-12620-2015-1-A: RK 16/32 11-12620-2015-1-A: KK 2/8
06-12620-2015-1-A: RK 0/8

Gesteinskamung fir die Herstellung von Beton zur Verwendung in Gebauden, Straften und anderen
Ingenieurbauwerken nach EN 12620:2008

Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemar Artikel 11 Absatz 5:

Reiterer GmbH
Brunner Strafle, Parz. 2758/2, PF100
A-2700 Wr. Neustadt

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrifi des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemafl Artikel 12 Absaiz 2
beatiftragt ist:
nichf relevant

System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemal Anhang V:

System 2+

Die notifizierte Stelle Amt der Wiener Landesregierung{WIEN-ZERT) hat die Erstinspektion des Werkes und der
werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestelit:
Bescheinigung der Konformitit der werkseigenen Produktionskontrolle
1139-CPR-0089/04

Erklérte Leistung
Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 12620-2015-1-A aufgefiihrt.

Die Leistung der Produkte gemal den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fir die Ersteliung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gem&0 Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hubert Handler, Qualitatssicherung

o/ Parz. 27582
2/NEUSTADT
(1

Wr. Neustadt, 18.12.2015




Sortenverzeichnis 12620-2015-1-A

Erklarte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der
harmonisierten technischen Spezifikation EN 12620:2008

Anhang 1

Wesentliche Merkmale Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung
Sortennummer 01 02 03 04 05 06 o7
Korngruppe RK 0/4 RK 4/8 RK 8/16 RK 4/16 RK 16/32 RK 0/8 RK 0/16
KormgréRenverteliung CrEOMab. | Gegsi20 | GoBS20 | GOOMS | GeBS20 | GuedO GA90
Karnform NPD St Stap Sl Shyg NPD NPD
Rohdichte (kg/m?®) 2760+30 2760130 2770130 2770+30 2780130 2760+30 2770130
Wasseraufnahme (U/n) WA24 1.4 WA24 0,8 WA24 0, 7 WA24 0,9 WA24 0_,6 WAz, 0,9 WA 4 0,9
Muschelschalengehalt NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Gehalt an Feinanteilen fio fis fis fis fis fio fi
Qualitat der Feinanteile bestanden NPD NPD NPD NPD bestanden | bestanden
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Verschleil NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstalnd ge%en Palieren fiir NPD NPD NPD NFD NPD NPD NED
Deckschichten
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Klassifizierung der Bes:.tandteile von groben NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
rezyklierten Gesteinskdrnungen
Chloride Chloridfrei | Chloridfrei | Chloridfrei | Chloridfrei | Chleridfrei | Chleridfrei | Chloridfrei
Sdureldsliche Sulfate ASoz2 ASpz ASpz ASoz ASyz ASpaz ASg2
Gesamtschwefelgehalt NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Gehallt an wasserlt:jsliclhem Sulfatin NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
rezyklierten Gesteinskérnungen
Bestandteile, die das Erstarrungs- und bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden
Erhdrtungsverhalten von Beton verdndem
Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von
Zement (bei rezyklierten Gesteinskdrnungen) NPD NPD NPD NPD NPD NFD NPD
Carbonatgehalt von feinen Gesteinskérmungen NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Raumbestandigkeit — Schwinden infolge NPD NPD NFD NPD NPD NPD NPD
Austrocknen
Bestandteile, die die Raumbesténdigkeit von
Hochofenstliickschlacke beeinflussen NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

. . - 355200 S5200 §5200 55200 55200 S$5200 S5200
Freisetzung von Radioakfivitit bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden
Freisetzung von Schwermetallen NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von PAK NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung anderer geféhrlicher Substanzen NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Frost-Tausalzwiderstand Fi Fi Fi Fy Fy s Fs
Alkali-Silica-Reaktivitat bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden
Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung erstmafs angebracht 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

wurde




Sortenverzeichnis 12620-2015-1-A

Erklarte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der
harmonisierten technischen Spezifikation EN 12620:2008

Anhang 2

Wesenlliche Merkmale Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Laistung Leistung
Sortennummer 08 09 10 11
Kormngruppe KK 0/2 KK 2/4 KK 4/8 RK 2/8
KorngroRenverteilung Gr85 G¢85/20 Gc85/20 Gc90/15
Kornform NPD NPD Sty Sho
Rohdichte (kg/m3} 276030 2770430 2790430 273030
Wasseraufnahme (%) WA 1,0 WAz 0.8 WA, 0,8 WAz 6,9
Muschelschalengehalt NPD NPD NPD NPD
Gehalt an Feinanteilen fie Tis fis fis
Qualitat der Feinanteile NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Zertriimmerung NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Verschleil NPD NPD NPD NPD
bierstond geen Polen
Widerstand gegen Oberfldchenabrieb NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen NPD NPD NPD NPD
remyiliarion Gostanskomingon  © | NPD | NPD | NPD | NPD
Chloride Chloridfrei | Chloridfrei | Chloridfrei | Chloridfrei
Saurelésliche Suifate ASp2 ASp2 ASpz ASyz
Gesamtschwefelgehalt NPD NPD NPD NPD
sl Sy
E?;éf&itgegségjigltc’;sv%ftsgtléﬂg;r;ggem bestanden | bestanden | bestanden | bestanden
Zement (bei esyklerton Gostaakmungen) | NPP | NPD | NPD | NPD
Carbonatgehalt von feinen Gesteinskdrnungen NPD NPD NPD NPD
iﬁgt?jo?:iif:digkeit — Schwinden infolge NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von Radioaklivitat bess?:r?gen bessfazr?(?en bess?azr?c?en bess?ézr?gen
Freisetzung ven Schwermetallen NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von PAK NPD NPD NPD NPD
Freisetzung anderer gefihrlicher Substanzen NPD NPD NPD NPD
Frost-Tausalzwiderstand F Fi F Fi
Alkali-Silica-Reaktivital bestanden | bestanden | bestanden | bestanden
Jahr, in dem die CE-Kennzefchnung erstmals angebracht 2005 2005 2005 2009

wurde




